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Produits présentés  
dans ce cas :

À propos du cas :
Un composite fluide avec système 
de délivrance contrôlée a été 
choisi pour réparer l’incisive 
centrale droite d’un enfant.

Problématique :
Détecter et éliminer les bulles  
d’air dans le composite avant  
la polymérisation.
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* Photopolymérisation selon les directives du fabricant

Fig. 1:  �Une fracture sur l’incisive centrale supérieure droite est évidente sur cette 
vue vestibulaire préopératoire.

Fig. 2:  ��La vue palatine préopératoire révèle la faible quantité de structure dentaire 
manquante et, inversement, la faible quantité de composite nécessaire pour 
la procédure de restauration.

Fig. 3:  �Après avoir été nettoyée avec un disque de remodelage et de polissage 
3M™ Sof-Lex™ Extra-Thin (à gros grains), la dent est mordancée pendant 
15 secondes à l’aide du gel de mordançage 3M™ Scotchbond™ Universal 
Etchant, puis rincée.

Fig. 4:  �L’adhésif universel 3M™ Scotchbond™ Universal est appliqué, frotté pendant 
20 secondes, traité avec un léger courant d’air pour l’évaporation  
du solvant, et photopolymérisé* pendant 10 secondes.
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Fig. 5:  �Le matériau de restauration fluide 3M™ Filtek™ Supreme Flowable 
Restorative est appliqué directement par le système d’administration  
à pointe aiguille sur le bord incisif à réparer.

Fig. 6:  �La première couche de 3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative avant la 
photopolymérisation. Remarquez que le matériau est stable sur la dent  
(pas de coulure ni de goutte).

Fig. 7:  �Aspect de la dent après l’application et la photopolymérisation* 
(10 secondes) de deux couches de matériau fluide. Remodelage avec un 
disque de remodelage et de polissage 3M™ Sof-Lex™ extra-mince.

Fig. 8:  ��Une fraise grossière à vitesse lente (kit de fraises de finition Styleitaliano) 
recrée la texture originale de la dent.
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Fig. 9:  �Le Système de polissage diamanté 3M™ Sof-Lex™ est utilisé pour obtenir 
le lustre final de la restauration.

Fig. 10:  �Le résultat esthétique final révèle une excellente correspondance tant au 
niveau de la couleur que de la forme.

Fig. 11:  �Remarquez que la marge de la restauration est indétectable, même sans 
avoir préparé la dent.
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